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riada a partir da ideologia e, formagdo nos dmbitos

da térmica e da acUstica, do seu sécio gerente Rui

Oliveira, consubstanciada por mais de 20 anos de
largo estudo e investigacdo, a Reflectherm conta com um
manancial de desenvolvimento de novos produtos nos domi-
nios da térmica e da acustica.

A Reflectherm iniciou a sua atividade com a producédo e
comercializagido de produtos de bolha, espuma e alguns iso-
lamentos acusticos, tendo rapidamente passado para a gama
dos produtos multicamadas que oferecem aos seus clientes
uma qualidade superior e maior resisténcia térmica.

Apesar de continuar a comercializar os vulgares produtos
de bolha e espuma, a Reflectherm centraliza o seu foco nos
produtos multicamadas que oferecem vantagens acrescidas
relativamente aos produtos de bolha.

Os sécios projetaram e construiram um equipamento afeto
a producéo, que é um protdtipo, que permite a producio de
qualquer produto multicamadas, estando o mesmo em cons-
tante desenvolvimento e adaptacdo a novos produtos.

Ao longo de 13 anos preparamos e adequamos a empresa
para responder tanto aos mercados nacionais como exter-
nos, dado que, produzimos uma vasta gama de produtos em
continuo desenvolvimento e com atributos suficientes para
que os mercados olhem para a Reflectherm com grande
apeténcia.

Ap0s apurados anos de investigacdo a Reflectherm desen-
volveu um novo conceito de isolamento térmico tornando-o
competitivo com outros produtos concorrentes, mesmo,
sem que estejam concluidos estudos que virdo por certo a
aumentar as vantagens competitivas dos nossos edredons
multicamadas com produtos da concorréncia.

Os produtos ora propostos aos mercados pela Reflectherm
diferenciam-se dos seus concorrentes mais diretos, pelo seu
caracter inovador.

Na realidade a Reflectherm é o primeiro produtor mundial
a fabricar edredons refletivos multicamadas, destinados ao
isolamento térmico das edificagdes, com as faces exteriores
em aluminio, contrastando com as de Poliéster Metalizado
utilizadas pelos nossos concorrentes.

Reforcando o caracter inovador dos nossos produtos, o pro-
tétipo desenvolvido pela Reflectherm permite a fabricacido
dos nossos edredons multicamadas, de uma forma total-
mente distinta dos nossos concorrentes, uma vez que nao
utiliza costuras, colas ou soldaduras intermédias, sendo os
produtos da Reflectherm apenas soldados longitudinalmente
nas suas extremidades.

A Reflectherm dispde de uma estrutura e de uma gama de
produtos inovadores que, por via disso mesmo, estdo direcio-
nados para a exportacéo, tanto mais que o mercado interno,
no setor da construcéo civil, no momento presente é pouco
atractivo e mais resistente a inovacdo o que ndo ocorre com
sociedades mais evoluidas, nomeadamente a francesa e a



espanhola, estas, mais conhecedoras e apreciadoras desta gama de
produtos; dai a nossa aposta na internacionalizacdo.

Para Portugal

A situacdo de emergéncia climatica a nivel planetario é uma rea-
lidade. Varios paises estdo a adotar exigéncias referentes ao
comportamento dos edificios, mais exigentes, visando, para a nova
construcao, a edificacdo de casas de consumo energético zero.

A nossa agéncia de energia ainda ndo definiu os coeficientes de
transmissdo térmica para as construcdes designadas de NZEB;
contudo, o projetista, ndo cometerd grande erro se operar com
os valores abaixo descritos. Perseguindo este objetivo, para a
envolvente, propomos as seguintes resisténcias térmicas, respeti-
vamente, para as trés zonas climaticas.

Valores de ReS|stenc|a térmica ‘ Valores de U (W/mzK)
Cobertura 3,50a3,70 5,5 0,3 0,28a0,27 0,1
Parede 2,50 3,30 4 0,40 0,30 0,25

Produtos para obtencido da resisténcia térmica referida consig-
nando 2 laminas de ar

Cobertura 811 PLUS 2*811 PLUS 2*813 PLUS

Parede 832 805 PLUS 811 PLUS

Paises ha, que estao a propor sensivelmente o dobro das performan-
ces atras propostas, visando principios da auto-sustentabilidade de
uma edificagdo.

O tratamento térmico da envolvente de um edificio

Algumas definicoes:

A envolvente de uma fracdo auténoma é constituida pela solucdo
construtiva dos elementos que separam a zona util - (habitavel),
da zona n3o util - (ndo habitavel). A lavandaria é considerada zona
nao Util; assim como uma garagem quer seja adjacente, quer esteja
situada por baixa da habitacao.

Resisténcia Térmica
A resisténcia térmica é o parametro que define a qualidade/per-
formance de um material que tem em vista o isolamento térmico.
As suas unidades vém nas dimensdes: (m2.K/W); isto é: o seu valor
absoluto significa o n° de m? que consomem 1W, em regime esta-
cionario, por cada grau de diferenca de temperatura entre os meios
que separa. Por conseguinte, quanto maior for o “R” melhor o seu

desempenho.

Uma resisténcia térmica de 4 (m2.K/W), significa que 4m? de solu-
cao de tratamento térmico consomem 1W; agora ha que multiplicar
o numero de vezes de 4m? que temos na solucdo de isolamento
colocado, pelo nimero de graus de diferenca de temperatura entre
o interior e o exterior dos meios que separa; obtemos o consumo
energético em W, do espaco considerado.
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O conceito de coeficiente de transmissdo térmica torna-se mais
pratico para a compreensao deste tema.

Coeficiente de transmissao térmica
Este parametro define a qualidade térmica global de uma solucdo
construtiva; é definida pela letra “U” e, vem nas Unidades: (W/m2.K).

U=1/R

“U” significa o consumo de 1m? de solugdo construtiva, por cada
grau de diferenca de temperatura entre o interior e o exterior dos
meios que separa. Agora ha que multiplicar este valor pelo n° de
metros quadrados e pelo nimero de graus de diferenca de tem-
peratura entre o interior e o exterior dos meios que separa, para
obtermos a poténcia elétrica que é necessaria fornecer ao sistema
para mantermos uma temperatura de conforto.

Temperatura de conforto durante a estacio de Inverno: 23 °C.
Temperatura de conforto durante a estacio de Verio: 25 °C.

Muitos tém sido os artigos escritos visando o tratamento térmico
das edificagdes; contudo, constata-se, que, os mesmos privilegiam
tecnologias que, sendo elegiveis, ndo sdo as Unicas e outras ha, que
promovem igualmente e eficientemente a conservacdo da energia
de uma edificacao.

As tecnologias mais correntes para a obtencdo deste fim, sdo
respetivamente:

e Os materiais refletivos;

e Os materiais da familia do Poliestireno;

o Os materiais da familia das las minerais.

Sobre as duas Ultimas familias, amplamente documentadas, ndo
precisam de apresentagdo por representarem solucdes exequiveis
ha muito, ndo necessitando de mais apresentacdes dado as empre-
sas que as representam constituirem uma posicdo de hegemonia
no setor da construcdo; apesar de também aqui, haver algumas
limitagdes no tocante & sua estabilidade dimensional no caso dos
“poliestireno” e na sua condutividade térmica no caso das las mine-
rais quando colocadas num ambiente de humidade relativa superior
a 60%; que € bem superior aos 0,04 W/m2.K.

Constatado este fato, importa agora, falar um pouco sobre os mate-
riais, ditos refletivos. Trata-se de um tema pertinente, porquanto ha
largas dezenas de anos que estes materiais tém vindo a ser utiliza-
dos como solucio de tratamento térmico e, por via de um menor
conhecimento, sdo em muitas situagdes, utilizados de forma nao
consistente com as suas performances, nao contribuindo assim, da
forma mais eficaz, para o fim a que se destinam que é o de pro-
moverem oposicdo a transferéncia de energia entre dois meios a
temperaturas diferentes.

O que é um material refletivo?

Um material refletivo, é um produto que apresenta uma superficie
de baixa emissividade com valores na ordem dos 0,05, contras-
tando com os 0,80 de uma superficie de tijolo ceramico.

Estes materiais sdo utilizados em grande escala desde os anos ses-

senta do século passado; contudo, alguns deles, ndo se enquadram
hoje, de uma forma singular, como Unica solugdo de tratamento
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térmico; mas sim como de complemento de isolamento como é
o caso de materiais constituidos por elementos bolha de ar ou
espumas de polietileno, revestidos com pelicula aluminizada e/ou,
mesmo, de Aluminio; com espessuras que variam entre os 4 os 8
milimetros.

Por definicdo, um isolamento térmico é um produto que deve apre-
sentar uma resisténcia térmica igual ou superior a 0,30 (m2.K/W).

Ora, um produto com 4mm de espessura apresenta uma resisténcia
térmica intrinseca de aproximadamente, 0,1 (m2.K/W). Chegados
aqui, importa saber um pouco mais sobre o funcionamento dos
materiais refletivos e como tira melhor partido das suas proprieda-
des; para o efeito devemos ter presente o modo de transferéncia de
energia entre dois meios, a saber:

e Por conducdo;

e Por conveccao;

e Por radiacao.

E através do processo radiativo que os materiais refletivos melhor
desempenho apresentam. Para o efeito, para que tal ocorra torna-
-se necessario a existéncia de uma lamina de ar entre as superficies
que separa. Desta forma atuamos também no dominio dos outros
dois processos de transferéncia de energia A conducao; e também
o da convecgao se limitar a lamina de ar aos 3,5 cm de “espessura”
(sentido do menor comprimento). Entdo, agora, podemos resumir
que para os materiais refletivos, a solugado construtiva passa por ter
uma lamina de ar nao ventilada de ambas as superficies do material
isolante; isto é:
e A resisténcia térmica de um isolamento refletivo tem duas
componentes;
e A resisténcia térmica intrinseca, 4 qual é adicionada do valor da
resisténcia térmica inerente as laminas de ar.
e O que é a resisténcia térmica intrinseca?

E o valor da resisténcia térmica que se obtém dividindo a espes-
sura (em metros) do material pela sua condutividade; e é dada nas
dimensdes, (m2.K/W). Os valores das laminas de ar tomam valores
diferenciados consoante se trate de um fluxo de energia horizontal
(situagdo de uma parede), ou fluxo de energia vertical (situacdo de
uma cobertura); e aqui, ainda temos a situacao mais preponderante,
que é a e um fluxo vertical ascendente. Também pode ocorrer um
fluxo vertical descendente que sé acontece naqueles momentos
em que a temperatura interior é inferior a temperatura exterior,
que podemos observar apenas nos dias de grande incidéncia tér-
mica. (aqui hd que contar ainda com o atraso térmico da solucio
construtiva).

Por conseguinte, a resisténcia térmica de uma solu¢do com
materiais refletivos é: R (m2.K/W) = resisténcias das laminas de
ar ndo ventiladas + resisténcia térmica intrinseca do isolamento.
Seguem-se alguns valores, muito aproximados, para a resisténcia

térmica das laminas de ar ndo ventiladas.

Fluxo horizontal 0,57 (m?-K/W)
Fluxo vertical Ascendente 0,41 (m2-K/W)
Fluxo vertical descendente 1,00 (m?-K/W)
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Se numa situagdo de parede, a colocacdo de um simples afasta-
dor promove a necessaria caixa-de-ar; construindo-se a segunda
parede afastada de 2cm; ja numa cobertura serdo necessarios 2
afastadores e uma segunda lamina de qualquer outro material, que
pode ser outro isolamento, para consignar a segunda caixa-de-ar;
caso contrario a resisténcia da lamina de ar baixo telha é zero.

U=0,18 W/m?- °C
R=55m?- °C/W

Cobertura

U=0,30 W/m?- °C
R=3,33m?- °C/W

Paredes

Distribui¢do bidimensional de temperaturas no
elemento de parede considerado.

Nao raro constatar que vérios fabricantes omitem este fato para
além de considerarem apenas e nesta situacdo o fluxo de energia
descendente, distorcendo assim a realidade da valoragao da solu-
cdo térmica que ocorre durante uma larga maioria de tempo no
decorrer do ano. Nesta situacdo, o perito qualificado, aquando da
emissdo do certificado energético contabilizara tdo sé e apenas a
realidade. Verifica-se por vezes, a colocacdo em baixo-telha de uma
simples tela de quatro ou cinco milimetros sem qualquer afastador
que consigne a lamina de ar; nesta situacdo a resisténcia térmica
que se esta a adicionar a solugdo construtiva é de, tdo so6 e ape-
nas de, aproximadamente, 0,1 (m2.K/W), enquanto na realidade
precisariamos adicionar trinta ou quarenta vezes mais resisténcia
térmica, de acordo com cada zona climatica.

Existe a ideia de que, com isolamentos refletivos ha significativo
aproveitamento de area Util, o que nio é propriamente verdade
porquanto necessitamos do espaco inerente as laminas de ar; que
no minimo sdo 4 cm; por outro lado quando necessitamos incre-
mentar a resisténcia térmica estes materiais tém que crescer em
espessura; nao havendo por isso ganhos significativos em termos
de area util disponivel.

Por exemplo; conseguimos adicionar cerca de 2 unidades de resis-

téncia térmica a uma parede dupla de 11+15 cm com vantagens

comparativas muito significativas:

e Colocacdo de um “pano” de isolamento com 1,25m de largura
sem qualquer descontinuidade.



Solucdo com uma
resisténcia térmica com
cerca de 5 unidades
R=5(m?.K/W).
|

e Este isolamento, quando em aluminio protegido tem uma dura-
bilidade muito superior aos dos seu concorrentes poliestirenos
e las minerais.

e Insensivel a humidade no caso dos edreddes da Reflectherm, por
nao terem costuras que perfuram o material; constituindo por
isso uma barreira para vapor.

e Evitam condensacdes.

e Nao sdo produtos irritaveis etc.

e Custo beneficio elevado.

e Facilidade de colocacdo em obra.

Com estes materiais também conseguimos construir coberturas
invertidas, consignando-os as necessarias caixas-de-ar e promo-
vendo o encerramento com um OSB ou contraplacado maritimo
que por sua vez vai ser impermeabilizado levando posteriormente o
geotéxtil e o calhau rolado e lavado. Estes materiais ndo funcionam
no meio de uma laje porquanto ndo conseguimos a interposicao da
respetiva lamina de ar; contudo, quando a laje separa um espaco
atil de uma garagem, podemos proceder ao tratamento térmico, ao
nivel do teto do piso inferior.

Igualmente, quando temos um desvao que é um espago per-
dido, podemos e devemos proceder a colocacdo da solucdo de
tratamento térmico, junto a laje de esteira, no espago nao (util.
Conseguimos assim tirar o maximo partido do fator inércia. Por
vezes vém-se solugdes “ditas” de tratamento térmico, de materiais
refletivos no meio de uma laje, solugdo que nao aprovo, porque
aporta a solugdo construtiva, uma resisténcia térmica quase nula
e muito longe do valor recomendado pela agéncia de energia para
esta situacdo; e, quando sou questionado sobre o desempenho
dessa dita solucdo, questiono:

Qual o valor aportado da resisténcia térmica atendendo a resistén-
cia térmica intrinseca; isto €, a espessura (em metros) do material de
isolamento dividida pela sua condutividade.

Podemos e devemos ter uma nocdo aproximada da condutividade
destes materiais e ndo cometemos erro significativo se considerar-
mos para um isolamento multicapas, ndo perfurado e ndo colado,
uma condutividade entre os 0,032 e os 0,036 (W/m.K) e para os
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produtos colados de bolha de ar uma condutividade acerca de
0,040 (W/m.K).

Com estes dados qualquer pessoa pode avaliar o desempenho
térmico dos isolamentos reflectivos, e, comparar as suas vanta-
gens, relativamente a outras tecnologias usadas como tratamento
térmico das edificagdes. A Reflectherm estd a disposicdo de todos
quantos trabalham com a problematica do tratamento térmico,
indo ao seu encontro, promovendo, discutindo e avaliando todas as
situagoes julgadas pertinentes pelo publico em geral.

Saiba mais aqui: http:/www.reflectherm.com. e
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