
 

Cobre Eletrolítico (Cu-C) 

 

Cobre - fundido em areia 
Especificações equivalentes 

Composição Química Características Mecânicas                            
Valores Típicos 

LIGA 
ASTM/ 

UNS 

BS 1400 
DIN 

JIS            
SAE 

UNI   
ASTM-B 

 
Cu 

 
Sn 

 
Pb 

 
Zn 

 

 
Fe 

 
Sb 

 
Ni 

 
P 

 
Al 

 
Mn 

Resistência    
à tração  
min MPA 

Limite de 
escoament
o min MPA 

Alongamento 
% min em 

50mm 

Dureza 
nell aprox.       
roximada 

 
COBRE 
C11000 

 

 
 
 

  
min 
99,9 
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